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Nr.

crt. 
Denumire obiect Denumirea încercărilor 

1. 
Biserica Evanghelică Sibiu, jud. 

Sibiu 

Determinarea raportului de masă liant : agregat şi a granulometriei 

agregatelor din mortar – planşee şi bolţi  

2. 
Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu”, 

Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud 

Determinarea conținutului de umiditate, conținutului de săruri solubile, 

pH-ului a materialelor de zidărie 

 

3. 

Biserica Evanghelică, Bistriţa, jud. 

Bistriţa-Năsăud 

Determinarea conținutului de umiditate, conținutului de săruri solubile, 

pH-ului a materialelor de zidărie 

Determinarea raportului de masă liant : agregat şi a granulometriei 

agregatelor din mortar – navă şi cor 

4. 
Cetatea Feldioara, comuna 

Feldioara, jud. Braşov 

Determinarea raportului de masă liant : agregat şi a granulometriei 

agregatelor din mortar – zidăria cetăţii 

5. 
Cetatea medievală din Ardud, jud. 

Satu Mare 

Determinarea conținutului de umiditate, conținutului de săruri solubile, 

pH-ului a materialelor de zidărie 

 

6. 
Cetatea din Aiud, jud. Alba 

Determinarea conținutului de umiditate, conținutului de săruri solubile, 

pH-ului a materialelor de zidărie 

Determinarea raportului de masă liant : agregat şi a granulometriei 

agregatelor din mortar – zidăria cetăţii 

7. 
Templul Deportaţilor din Cluj-

Napoca, jud. Cluj 

Determinarea conținutului de umiditate, conținutului de săruri solubile, 

pH-ului a materialelor de zidărie 

8. 
Şcoala de muzică din Cluj-Napoca, 

jud. Cluj 

Determinarea conținutului de umiditate, conținutului de săruri solubile, 

pH-ului a materialelor de zidărie 

9. 
Grădiniţa “cu parfum de tei” din 

Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Determinarea conținutului de umiditate, conținutului de săruri solubile, 

pH-ului a materialelor de zidărie 

 

10. 
Lemn nou - Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Determinarea speciei de lemn 

Determinarea umnidităţii lemnului - metoda prin uscare 

Detectarea defectelor din interiorul elementelor din lemn – metoda 

semidistructivă cu FAKOPP 

11. 

Biserica Romano-Catolică Sf. Iosif 

de Calasanz din Carei, jud. Satu 

Mare 

Determinarea conţinutului de umiditate materialelor de zidărie 


