
 

 

RAPORT 2005-2013 

 

Denumire încercare 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2012 

- 

2013 

Determinarea continutului de umiditate, pH-ului, 
conţinutului de săruri solubile  

12 7 10 9 6 7 3 9 

Determinarea tipului de liant şi a granulometriei 
agregatelor din mortar 

11 1 2 - 2 1 - 8 

Determinări pe piatră (element de zidărie) 3 2 4 6 4 7 - - 
Determinarea tipului de lemn  3 13 9 3 7 4 - 1 
Încercări pe teren de fundare 10 22 14 - 5 22 4 - 

 
 

 


